PREOCUPAGOES DA DELEGAGAO BRASILEIRA SOBRE OS LIMITES DE METAIS EM
MATERIAIS CELULOSICOS (P. RES. N2 01/12)

Na LIl RO do SGT N93 ficou acordado o uso dos valores de migracdo especifica
para os metais, conforme disposto nos itens 2.21 e 2.22 do P.RES N2 01/12. Ressalta-se
que os valores de Limites de Migracdo estabelecidos ndo foram incorporados de
referéncias regulatdrias ou técnicas sobre materiais celuldsicos. Alguns destes valores
foram incorporados do Regulamento atual e outros foram importados da Resolucdo
GMC N2 15/10 “RTM sobre Corantes em embalagens e equipamentos plasticos
destinados a entrar em contato comalimentos”

Durante as discussdes, o Brasil manifestou preocupacdao com esta proposta,
pois o uso destes valores poderia ndo ser adequado devido as diferencas que existem
nos processos fisico-quimicos de migracdo de substancias entre os materiais plasticos
e os celuldsicos. A atual redacdo dos itens 2.21 e 2.22 da Parte | do P.RES 01/12 é
motivo de preocupagao da Delegagdo brasileira que deseja compartilhar algumas
consideragdes com os demais Estados Partes para aprofundar a discussao a fim de
garantir que o regulamento cumpra com os objetivos de proteger a saude da
populacdo e facilitar o comércio entre os paises de forma clara e eficaz.

Primeiramente, coloca-se a questdo técnica de aplicacdo dos limites definidos
para materiais plasticos (Resolucdo GMC N2 15/10) aos celulésicos. A migracdo de
metais dos materiais de embalagens para os alimentos é regida por principios de
difusdo e transferéncia de massa. No entanto, os processos e as interacGes que
ocorrem entre o alimento ou simulante e o material celuldsico sdo distintos daqueles
gue determinam o nivel de migracdo em um material plastico. Isto ocorre devido as
diferencas estruturais que existem entre os dois tipos de materiais, em especial a
densidade e a porosidade. Além disso, as condicGes de extracdo para a migracdo de
metais nos simulantes sdo muito mais drasticas que aquelas encontradas,
normalmente, nos alimentos embalados em materiais celuldsicos ndo revestidos.

Ha a necessidade de se ponderar, também, sobre a auséncia de informacgdes de
ocorréncia dos metais contaminantes nas matérias-primas de materiais celuldsicos.
Mesmo que os limites estabelecidos para materiais plasticos sejam baseados em
aspectos toxicoldgicos, ndo pode ser desprezada a possibilidade de ocorréncia natural
de elementos quimicos em fibras celuldésicas em niveis superiores aos limites
estabelecidos, podendo tornar o dispositivo impraticavel.

Por fim, a determinacdo ndo obrigatéria de alguns metais, representada pelo
texto do item 2.22 (“no caso de ser considerado oportuno”), pode gerar ambiguidade
de interpretacdo e lacunas na definicdo sobre a conformidade de um material frente
ao Regulamento Técnico, além de poder se tornar uma medida desproporcional aos
objetivos do regulamento.
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